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Endekappe

Mineraluldsrerskal

Stélreduktion Q

L—:ﬁ Klud

Smergelleerred

Hvide mastiksband

Vigtigt: /\
Varm aldrig direkte pé eventuelle folder, da materia-
let vil misfarves og krakelere i overfladen.

Varm aldrig ind under endekappen, da det kan
medfere varige skader pa endekappen.
Eventuel luft under endekappen kan afhjeelpes ved

at bukke et stykke svejsetrad i U-form og stikke det 3. Marker laengden af stélreduktionen med tusch
ind under endekappen mens denne endnu er varm. pé kappen.

Brug breenderhoved @51 mm til endekapper ind-
til @200 mm. Ved sterre endekapper anvendes
breenderhoved @63 mm.
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1. Kontroller at rerenden er REN og TOR.
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5. Sav tveers gennem kappen.

4. Sav efter stregen gennem kappe- og isolerings-
materiale.

2. Placer stalreduktionen 25 mm fra stélrerenden.
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6. Fjern kappe- og isoleringsmateriale.
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7. Tilpas mineraluldsrarskalen efter lasngden (B) pa
stélreduktionen.
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11. Aktiver kapperaret og stalreduktionen med
SMERGELLARRED mindst 60 mm fra kap-
peenden.

8. Monter den afkortede mineraluldsrerskal pa
medieroret, séledes at den har kontakt med iso-
leringen.
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12. Renger stélreduktionen og kappen mindst 75
mm fra rarenden. Overfladerne skal vaere RENE
og TORRE.

9. Treek stalreduktionen ind over medieraret og
mineraluldsrerskalen. Stalreduktionen er korrekt
placeret, nar den er i kontakt med isoleringen.

13. Aktiver stalreduktionen og kappen mindst 60
mm fra kappeenden. Overfladen pa kappen
skal have et silkemat skeer.
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3-5mm Beskyttelsespapir
_"l'_/; Mastiks

20"

17. Endekappen fastholdes ved at trykke den over-
ste del ind mod mastiksbandet 2-3 steder.

14. Fjern folien fra det ene mastiksband og vend D Y
den kleebende side ned mod kappen, ca. 3-5 RS, >~
mm fra kappeenden. Lav en fold pa beskyttel-
sespapiret. N

Gul

Beskyttelsespapir
< R
Bla

18. Juster flammen sé& den gule spids méaler ca.
8-10 cm. Endekappen nedkrympes forst pa
kappen. Undgé direkte varme pé kanten, da det
vil medfere misfarvning.

15. Fjern folien fra det andet mastiksband og vend @,—
den kleebende side ned mod stélraret, sé test \'

ved isoleringen som muligt. Dernaest traekkes ‘%
beskyttelsespapiret af, \‘\‘

19. Efter en pause pa ca. 1 minut krympes ende-
kappen ned pa medieraret.

16. Fjern indpakningen fra endekappen. Kontroller
at den er REN og T@R ud- og indvendig. Ende-
kappen feres ind over stélrer og mastiksbandet.
Fjern beskyttelsespapiret fra mastiksbandet.

20. Endekappen er feerdig.
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Contact details

Denmark

LOGSTOR Denmark Holding ApS
Danmarksvej 11 | DK-9670 Lagster

T.  +4599 661000
E: logstor@kingspan.com

Hvis du vil vide mere om produktudbuddet pd andre markeder, bedes du
kontakte din lokale salgsreprcesentant eller besgge www.logstor.com

Viharlagt mange kreefter i at sgrge for, at indholdet af denne publikation er
korrekt, men Kingspan Limited og dets datterselskaber patager sig intet ansvar
for fejl eller for oplysninger, der viser sig at vcere vildledende. Forslag til eller
beskrivelser af produkternes endelige anvendelse eller arbejdsmetoder er kun il
information, og Kingspan Limited og dets datterselskaber patager sig intet ansvar
i forbindelse hermed.

Scan QR-koden direkte ovenfor for at sikre, at de nyeste og mest ngjagtige
produktoplysninger vises.
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